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土建施工资料全套表格(全国通用版).pdf委托单位： 检验编号： 
取样日期： 年月日 报告日期： 年月日 
GB/T 39854-2021 光伏发电站性能评估技术规范委托单位： 检验编号： 
委托单位： 检验编号： 
取样日期： 年月日 报告日期： 年月日 
砖（砌块）检验报告汇总表 
专（砌块）检验报告汇总表
烧结普通砖试验报告委托单位：取样日期：年月日检验编号：报告日期：年月日工程名称使用部位试样编号种类名称强度等级生产厂家代表数量质量证明书号检验日期检验依据检验条件检验项目标准要求检验结果力抗压平均值学强度单块最小值性变异能系数耐抗冻性久泛霜性能石灰爆裂结论备施工单位：注建设监理单位：试验单位：（加盖公章）负责：审核：试验：
加气砼砌块试验报告委托单位：取样日期：年月日检验编号：报告日期：月日工程名称使用部位强度体积密度试样编号种类名称生产厂家代表数量级别级别质量证明书号检验日期检验依据检验条件检验项目标准要求检果体积密度（kg/m3）立方体抗压强度（MPa）干燥收缩值（mm/m）质量损失（%）抗冻性冻后强度（MPa）导热系数（W/m.k）结论备施工单位：注建设（监理）单位：试验单位：（公章）负责：审核：试验：
委托单位： 检验编号： 
混凝土空心砌块检验报告 
取样日期： 年月日 报告日期： 年月日 
混凝土外加剂（及其它材料）产品合格证、 出厂检验报告和进场复检报告汇总表 
混凝土外加剂（及其它材料）产品合格证 出厂检验报告和进场复检报告汇总表 
委托单位 检验编号： 
委托单位： 检验编号： 
取样日期： 年月日 报告日期： 年月日 
防水卷材试验报告委托单位：取样日期：年月日检验编号：报告日期：年月日工程名称使用部位试样编号种类名称牌号型号生产厂家质量证明书号代表数量检验日期检验依据检验条件检验结果检验项目标准要求单个试件单项评定拉纵向力横向断裂伸长率（延伸率）(% )耐热度不透压力（MPa）水性保持时间(mm)柔性温度低温弯折性厚度结论备注施工单位：建设（监理）单位：试验单位：（公章）负责：审核：试验：
委托单位 检验编号： 
取样日期： 年月日 报告日期： 年月日 
委托单位： 检验编号： 
保温、 隔热材料试验 
取样日期： 年月日 报告日期： 年月日 
（其他）建筑材料合格证、复试报告汇总 
委托单位： 检验编号： 
委托单位： 检验编号： 
陶瓷彩色釉面砖试验报告
取样日期： 年月日 报告日期： 年月日 
石子试验报告委托单位：取样日期：年月日检验编号：报告日期：年月日工程名称使用部位试样编号种类名称产地代表数量检验日期检验依据筛分析筛孔尺寸80.063.050 . 040. 031. 520 . 016.U10.05. 002. 50(mm)标准要求(%)累计筛余(%)评定结果检验项目标准要求检验结果检验项目标准要求检验结果含泥量空隙率(% )(%)泥块含量密度(% )(Kg/m3 )针片状颗粒碱集料反应含量(%)体积密度(Kg/m3 )压碎值(%)坚固性(% )结论备注施工单位：建设监理单位：试验单位：负责：审核：试验：
砂子试验报告委托单位：取样日期：月日检验编号：报告日期：年月日工程名称使用部位试样编号种类名称产地代表数量检验日期检验依据筛分析筛孔尺寸（mm）10.05.002.501.250.630.3150.16细度粗细标准I区模数程度要求Ⅱ区级配区累计筛分（%）区检验项目标准要求检验结果检验项目标准要求检验结果含泥量坚固性（%）(% )（质量损失）体积密度泥块含量（%）(Kg/m3 )云母含量空隙率(% )(%)有机物含量密度（Kg/m3）(% )氯化物含量(%)碱集料反应硫化物含量(%)结论备注施工单位：建设监理单位：试验单位：负责：审核：试验：
建筑门窗（木门）出厂合格证生产厂家：年月日单位工程名称合格证编号构件名称规格型号单位数量材质出厂合格证编号规格编号规格编号厂检验部门盖章：质检员：制表:
昆凝士试块试压报告汇总表
技术负责人： 质量检查员： 注：1、fcu.i一第i组混凝土抗压强度代表值。 2、不同验收批的混凝土、标准养护和与结构实体同条件养护的混凝土应分别汇总评 定。试验报告分别附本表汇总表后。 
钢筋连接试验报告、焊条（剂）合格证汇总表 
注：附合格证、试验报告。 
钢筋隐蔽工程检查验收记录C22单位工程名称施工部位隐蔽项目部位检查日期图号钢筋品种、规格隐检钢筋接头位置和形式内除锈和油污容钢筋代用箍筋保护层名称出厂合格复试编号证编号施检工查单意签字：位见钢材年月日试验单或焊接实验施编号工查单意位见签字：年月日工程负责人建单意检设位见验监检人工长签字：理查员年月日质量检查员
隐蔽工程验收记录C23第页共页工程名称项目经理分项工程名称专业工长隐蔽工程项目施工单位施工标准名称施工图名称及代号及编号施工单位质量要求监理（建设）单位验收记录自查记录隐蔽工程部位施工单位自查施工单位项目技术负责人：结论年月日监理（建设）监理工程师（建设单位项目负责人）单位验收结论年 月日注：1、如需绘制图纸的附本记录后2、此表为各种隐蔽工程通用表
地基处理里记录C—24(2)工程名称施工单位处理原因及部位处理方法处理范围示意图建设监理单位：设计单位：施工单位：
混凝土（其它）构件合格证汇总表 
屋面泼水、淋水、蓄水试验记录C26工程名称：验收日期：试水方法图号工程检查验收部位及情况试验结果监理施工专职质检员：监理工程师：（建设）单位试验员；（建设单位项目负责人）单位年月日年月日
（厕所、厨房、阳台等）有防水要求的地面泼水、蓄水试验记录C—27工程名称：验收日期：试水方法图号工程检查验收部位及情况试验结果监理施工专职质检员：监理工程师：（建设）单位试验员；（建设单位项目负责人）单位年月日年月日
建筑物垂直度、标高、全高测量记录
烟气（风）道工程检查验收记录C—29工程名称结构层次建筑面积项目技术施工单位项目经理负责人烟道生产烟道企业工地项目安装单位负责人经理允许偏差或序号测量项目实测值评定结果标准值光滑平直不能有凹凸不1外观质量平、麻面、裂缝、拐角倒圆端部方正平面截面尺对角寸≤ 3mm线允2许壁厚≤± 2mm偏侧向差≤ 4mm弯曲长度≤ 4mm轴压承载≥ 20KN力P强抗弯3承载4KN度力 Pf壁厚冲动≥0.4N/mm力ft4耐火极限1.0h检查结论：验收意见：项目专职质量检查员：监理工程师（建设单位项目负责人）：年月日年月日
混凝土冬季施工保温测温记录C—33单位工程名称楼层部位砼浇筑日期保温材料复盖日期复盖厚度日当日气温℃构件名称测温砼温度℃期时间最高最低12345时分月时分时分日时分时分时分月时分时分日时分时分时分月时分时分日时分时分时分月时分时分日时分时分测孔布置图及编号单位工程负责人：测温员：监理单位；监理工程师：
单位（子单位）工程质量竣工验收记录统—1工程名称结构类型层数/建筑面积施工单位技术负责人开工日期项目技术负项目经理竣工日期责人序号项目验收记录验收结论分部工程共分部，经检查分部1符合标准及设计要求分部共项，经审查符合要求项2质量控制资料检查经核定符合规范要求项。共核查份符合要求份安全和主要使用功3共抽查份符合要求份能核查及抽查结果经返工处理符合要求份共抽查项，符合要求项，4观感质量验收不符合要求项。5综合验收结论施工单位设计单位监理单位建设单位参加验收（公章）（公章）（公章）（公章）单位单位负责人：单位（项目）负责总监理工程师：单位（项目）负责人：人:年月日年月日年月日年月日
）工程质量控制资料核查 
续统一2工程名称施工单位序号项目资料文件名称份数检查意见核查人1图纸会审、设计变更、洽商记录材料、设备出厂合格证书及进场检2（试）验报告制冷、空调、水管道强度试验、严密3通性试验记录风4隐蔽工程验收记录5与制冷设备运行调试记录空6通风、空调系统调试记录调7施工记录8分项、分部工程验收记录9土建布置图纸会审、设计变更、洽商1电记录2设备出厂合格证书及开箱检验记录3隐蔽工程验收表4施工记录梯接地、绝缘电阻测试记录6负荷试验、安全装置检查记录7分项、分部工程验收记录图纸会审、设计变更、洽商记录、竣1工图几设计说明材料、设备出厂合格证书及技术文件2建及进场检（试）验报告筑3隐蔽工程验收表智4系统功能测定及设备调试记录能5系统技术、操作和维护手册化6系统管理、操作人员培训记录7系统检测报告8分项、分部工程验收报告结论：总监理工程师：施工单位项目经理:（建设单位项目负责人）：年月月日
单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录统—3工程名称施工单位序号项目资料文件名称份数检查意见核查人1屋面淋水试验记录2地下室防水效果检查记录3有防水要求地面蓄水试验记录4建筑物垂直度、标高、全高测量记录建5抽气（风）道检查记录筑幕墙及外窗气密性、水密性、耐风压6与检测报告结7建设物沉降观测测量记录构8节能、保温测试记录9室内环境检测报告101给给水管道通水试验记录2排暖气管道、散热器压力试验记录3水卫生器具满水试验记录4与消防管道、燃气管道压力试验记录5采排水干管通球试验记录6暖1照明全负荷试验记录2电大型灯具牢固性试验记录3避雷接地电阻测试记录4气线路、插座、开关接地检验记录51通风、空调系统试运行记录通2风量、温度测试记录风3洁净室洁净度测试记录空4制冷机组试运行调试记录调51电电梯运行记录2梯电梯安全装置检测报告1系统试运行记录智能2系统电源及接地检测报告建筑3结论总监理工程师：施工单位项目经理:（建设单位项目负责人）：年日年月日
单位（子单位）观感质量验收检查记录 
注：质量评价为差的项目，应进行返修。 
分部（子分部）工程验收记录统—5工程名称结构类型层数技术部门质量部门施工单位负责人负责人分包单位分包技术负分包单位负责人责人序号分项工程名称检验批数施工单位检验评定验收意见123456质量控制资料安全和功能检验（检测）报告观感质量验收分包单位项目经理：年月日施工单位项目经理：年月日验收勘察单位意项目负责人：年月日见设计单位项目负责人：年月日总监理工程师：监理（建设）单位（建设单位项目负责人）：年月日
分项工程质量验收记录 
排桩墙支护工程检验批质量验收记录表
降水与排水工程检验批质量验收记录表GB502022002010202单位（子单位）工程名称分部（子分部）工程名称验收部位施工单位项目经理分包单位分包项目经理施工执行标准名称及编号监理(建设)单施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录位验收记录1排水沟坡度1%~ 2%2井管（点）垂直度1%井管（点）间距（与设计相比）≤ 150%4井管（点）插入深度（与设计相比）≤ 200mm项目5过滤砂砾料填灌（与计算值相比）≤ 5mm井点真空度：轻型井点> 60kPa6喷射井点> 93kPa电渗井点阴阳距离：轻型井点80 ~ 100mm7喷射井点120~150mm专业工长（施工员）施工班组长施工单位检查评定结果项目专业质量检查员：年月日监理（建设）单位验收结论专业监理工程师：（建设单位项目专业技术负责人）年月日
地下连续墙工程检验批质量验收记录表GB502022002(Ⅱ)A—3010203单位（子单位）工程名称分部（子分部）工程名称验收部位施工单位项目经理分包单位分包项目经理施工执行标准名称及编号监理(建设)单施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录位验收记录主1墙体强度控设计要求项垂直度：永久结构1/300目2临时结构1/150导墙尺寸宽度W+40mm1墙面平整度
锚杆及士钉墙支护工程检验批质量验收记录表GB502022002010204单位（子单位）工程名称分部（子分部）工程名称验收部位施工单位项目经理分包单位分包项目经理施工执行标准名称及编号监理(建设)单施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录位验收记录主锚杆土钉长度控± 30mm项2锚杆锁定力目设计要求锚杆或土钉位置± 100mm2钻孔倾斜度± 10般3浆体强度设计要求项注浆量目> 15土钉墙面厚度± 10mm6墙体强度设计要求专业工长（施工员）施工班组长施工单位检查评定结果项目专业质量检查员：年月日监理（建设）单位验收结论专业监理工程师：（建设单位项目专业技术负责人）年月日
加筋水泥土桩墙支护工程检验批质量验收记录表GB502022002010205单位（子单位）工程名称分部（子分部）工程名称验收部位施工单位项目经理分包单位分包项目经理施工执行标准名称及编号监理(建设)单施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录位验收记录型钢长度± 10mm般2型钢垂直度< 1%项目3型钢插入标高± 30mm型钢插入平面位置10mm专业工长（施工员）施工班组长施工单位检查评定结果项目专业质量检查员：年月监理（建设）单位验收结论专业监理工程师：（建设单位项目专业技术负责人）年月日
沉箱工程检验批质量验收
GB502022002 
钢或混凝土支撑工程检验批质量验收记录表
GB502022002 
灰土地基工程检验批质量验收记录表GB502022002A—4010301单位（子单位）工程名称分部（子分部）工程名称验收部位施工单位项目经理分包单位分包项目经理施工执行标准名称及编号监理(建设)单施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录位验收记录主1地基承载力设计要求控项2配合比设计要求目3压实系数设计要求石灰粒径（mm）≤52土料有机质含量（%）≤5般3土颗粒粒径（mm）≤15项含水量（与要求的最优含水目4± 2量比较）（%）分层厚度偏差（与设计要求5比较）（mm）± 50专业工长（施工员）施工班组长施工单位检查评定结果项目专业质量检查员：年月日监理（建设）单位验收结论专业监理工程师：（建设单位项目专业技术负责人）年月日
砂和砂石地基检验批质量验收记录表GB502022002A—5010302单位（子单位）工程名称分部（子分部）工程名称验收部位施工单位项目经理分包单位分包项目经理施工执行标准名称及编号监理(建设)单施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录位验收记录主1地基承载力设计要求控项2配合比设计要求压实系数设计要求砂石料有机质含量（% )≤ 5砂石料含泥量（%）≤ 5般3石料粒径（mm）≤ 100项含水量（与最优含水量比目± 2较）（%）分层厚度（与设计要求比5± 50较）（mm）专业工长（施工员）施工班组长施工单位检查评定结果项目专业质量检查员：年月日监理（建设）单位验收结论专业监理工程师：（建设单位项目专业技术负责人）年月日
粉煤灰地基工程检验批质量验收记录表GB502022002A—7010304单位（子单位）工程名称分部（子分部）工程名称验收部位施工单位项目经理分包单位分包项目经理施工执行标准名称及编号监理(建设)单施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录位验收记录主压实系数设计要求控项2地基承载力设计要求目粉煤灰粒径（mm）0.001 ~ 2.000氧化铝及二氧化硅含量(%)≥ 70般3烧失量（%）≤ 12项目每层铺筑厚度（mm）± 50含水量（与最优含水量比± 2较）（%）专业工长（施工员）施工班组长施工单位检查评定结果项目专业质量检查员：年月日监理（建设）单位验收结论专业监理工程师：（建设单位项目专业技术负责人）年月日
基工程检验批质量验收证
GB502022002 
振冲地基工程检验批质量验收记录表 
振冲地基工程检验批质量验收记录表
振冲地基工程检验批质量验收记录表 
GB502022002 
高压喷射注浆地基工程检验批质量验收记录表
高压喷射注浆地基工程检验批质量验收记录表 
GB502022002 
土和灰土挤密复合地基检验批质量验收记录表
GB502022002 
水泥粉煤灰碎石桩复合地基工程检验批质量验收记录表 
GB/T 7997-2014 硬质合金 维氏硬度测试方法煤灰碎石桩复合地基工程检验批质量验收记录表
GB502022002 
混凝土预制桩（钢筋骨架）工程检验批质量验收记录表GB502022002(I)A—18010403单位（子单位）工程名称分部（子分部）工程名称验收部位施工单位项目经理分包单位分包项目经理施工执行标准名称及编号监理(建设)单施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录位验收记录1主筋距桩顶距离（mm)± 5主控2多节桩锚固钢筋位置（mm )5项目3多节桩预埋铁件（mm)± 34主筋保护层厚度（mm)± 5主筋间距（mm）± 52桩尖中心线（mm）10般项3箍筋间距（mm)± 20目4桩顶钢筋网片（mm）± 105多节桩锚固钢筋长度（mm )± 10专业工长（施工员）施工班组长施工单位检查评定结果项目专业质量检查员：年月日监理（建设）单位验收结论专业监理工程师：（建设单位项目专业技术负责人）年月日
制桩工程检验批质量验收记
GB502022002 
JB/T 12863-2016 禽类屠宰加工机械 恒温浸烫装置钢桩（成品）工程检验批质量验收记录表GB502022002(I)A—20010404单位（子单位）工程名称分部（子分部）工程名称验收部位施工单位项目经理分包单位分包项目经理施工执行标准名称及编号监理(建设)单施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录位验收记录主钢桩外径或断面尺寸：桩端±0.5%D控1桩身± 1D项2矢高3003T+T' ≤8h
钢桩施工检验批质量验收记录表GB502022002(Ⅱ)A—21010404单位（子单位）工程名称分部（子分部）工程名称验收部位施工单位项目经理分包单位分包项目经理施工执行标准名称及编号监理(建设)单施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录位验收记录主桩位偏差第5.1.3条控项2承载力设计要求目电焊接桩焊缝：（1）上下端部错口（外径≥700mm）（mm）≤ 3（外径1.023节点弯曲矢高
混凝土灌注桩（钢筋笼）工程检验批质量验收记录表 
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	随机精选





	1
		现行有色金属行业标准汇编




	2
		HB 9101-2007 质量管理体系评审




	3
		GB/T 450-2008 纸和纸板 试样的采取及试样纵横向、正反面的测定




	4
		QJ 999-86 铁水过滤网技术条件




	5
		GJB 1109A-1999 *用瓦楞纸箱




	6
		HB 8100 ～HB 8103-2002 橡胶垫片




	7
		GB/T 699-2015 优质碳素结构钢




	8
		GB/T 3077-2015 合金结构钢




	9
		GB/T 3091-2015 低压流体输送用焊接钢管




	10
		GB 50325-2010（2013版） 民用建筑工程室内环境污染控制规范（2013版）






 

	1
		DGTJ08-2281-2018公用民防工程安全风险评估技术标准




	2
		DZ/T 0064.21-2021 地下水质分析方法 第21部分：铜、铅、锌、镉、镍、铬、钼和银量的测定 无火焰原子吸收分光光度法




	3
		CB* 3342-1988 船用柴油机整机质量评级




	4
		TB/T 10413-2003 铁路轨道工程施工质量验收标准




	5
		JT/T 584-2004 水运工程 差动电阻式应力计




	6
		GB/T 19710-2005 地理信息 元数据




	7
		GB 9990-2009 食品营养强化剂 煅烧钙




	8
		NY/T 746-2003 绿色食品 甘蓝类蔬菜




	9
		GB/T 14468.1-1993 工业机器人 圆形机械接口




	10
		GB/T 17747.1-1999 天然气压缩因子的计算 第1部分：导论和指南
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