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JC∕T 421-2004 水泥胶砂耐磨性试验方法.pdf水泥胶砂耐磨性试验方法
标准规定了水泥胶砂耐磨性试验方法的原理、仪器设备、材料、试验室温度和湿度、胶矿 型及养护、试体养护和磨损试验、结果计算及处理。 标准适用于道路硅酸盐水泥及指定采用本标准的其他水泥。 
下列文件中的条款通过本标准的引1用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的 修改单（不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是 否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 GB/T17671一1999水泥胶砂强度检验方法（IS0法)（idtIS0679：1989） JC/T681行星式水泥胶砂搅拌机 
本方法以水泥、标准砂和水按规定组成制成的胶砂试体养护至规定龄期，按规定的取 以试体磨损面上单位面积的磨损量来评定水泥的耐磨性配电工程施工组织设计， 
4.1水泥胶砂耐磨试验机
水泥胶砂耐磨性试验用试模由侧板、端板、底座、紧固装置及定位销组成，如图1所示 
各组件可以拆卸组装。试模模腔有效容积为150mm×150mm×30mm。侧板与端板由45号钢制成，表 面粗糙度Ra不大于6.3，组装后模框上下面的平行度不大于0.02mm，模框应有成组标记。底座用HT20 40灰口铸铁加工，底座上表面粗糙度Ra不大于6.3，平面度不大于0.03m，底座非加工面经涂漆无流痕。 侧板、端板与底座紧固后，最大翘起量应不大于0.05mm，其模腔对角线长度差不大于0.1mm。紧固装置 应灵活，放松紧固装置时侧板应方便地从端板中取出或装入。试模总重：6kg~6.5kg。 
模套由普通钢制成。结构与尺寸如图2 
电热干燥箱，带有鼓风装置；控制温度60℃±5℃。 4.5搅拌机 符合JC/T681。 4.6振动台 符合GB/T17671中11.7条代用振动台的要求。 4.7天平 天平称量不小于2000g，最小分度值不大于1g。 
5.1 水泥试样应充分混合均匀。 5.2 试验用砂采用符合GB/T17671规定的粒度范围在0.5mm～1.0mm的标准砂。 5.3试验用水应是洁净的饮用水。有争议时采用蒸馏水。 
IC/T421—200 
试验室及养护条件应符合GB/T17671有关规定，试验设备和材料温度应与试验室温度一致。 
水泥胶砂耐磨性试验应成型三块试体，灰砂比为1：2.5。每成型一块试体宜称取水泥400g，试验月 标准砂1000g。 
按水灰比0.44计算，每成型一块试体加水量为176ml. 
8.1成型前将试模擦净，模板与底座的接触面应涂黄干油，紧密装配，防止漏浆，内壁均匀刷上一薄 层机油。 8.2将称量好的试验材料按GB/T17671中6.3条的程序进行搅拌。 8.3在胶砂搅拌的同时，将试模及模套卡紧在振动台的台面中心位置，并将搅拌好的胶砂全部均匀地 装入试模内，开动振动台，约10s时，开始用小刀插划胶砂，横划14次，竖划14次，另外在试体四 角分别用小刀插10次，整个插划工作在60s内完成。插划胶砂方法如图3所示。振实120s士5s后自 动停车。振毕，取下试模，去掉模套，刮平、编号，放入养护箱中养护至24h±0.25h（从加水开始算 起），取出脱模。脱模时应防止试体的损伤。 
图3试件成型时小刀插划方法示意图 
脱模后，将试体竖直放入水中养护，彼此间应留有间隙，水面至少高出试件20mm，试体在水中养 护到27天龄期（从加水开始算起为28天）取出。试体从水中取出后，擦干立放，在空气中自然干燥24h 在60℃土5℃的温度下烘干4h，然后自然冷却至试验室温度， 
首先安装新的花轮片前应称取其质量，磨损试验后卸下花轮片称取质量，当花轮片质量损失达到0.5g 时应予淘汰，更换新的花轮片。取经干燥处理后的试体，将刮平面朝下，放至耐磨试验机的水平转盘上， 作好定位标记，并用夹具轻轻固紧。接着在300N负荷下预磨30转（可视试体的强度及表面的平整度增加 转数），取下试体扫净粉粒称量，作为试体预磨后的质量g：（精确至0.001kg），然后再将试体放回到水平 转盘原来位置上放平、固紧（注意试体与转盘之间不应有残留颗粒以免影响试体与磨头的接触），再磨40 转，取下试体扫净粉粒称量，作为试体磨损后的质量g2（精确至0.001kg）。整个磨损过程应将吸尘器对 准试体磨损面，使磨下的粉尘及时从磨损面吸走。花轮磨头与水平转盘作相反方向转动，磨头沿着试体 表面环形轨迹磨削，使试体表面产生一个内径约为30mm，外径约为130m的环形磨损面。 
每一试体上单位面积的磨损量按式（1)计算，计算至0.001kg/m 
水工隧洞高速过流面混凝土外观缺陷处理施工工艺（二）·····.........···...·.....….(1） 
以三块试体所得磨损量的平均值作为该水泥试样的磨损结果。其中磨损量超过平均值15%时应予以 剔除，剔除一块后，取余下两块试体结果的平均值为磨损结果；如有两块试体磨损量超过平均值15%时， 则本组试验作废。 
JC/T 421—2004 
附录A （规范性附录） 水泥胶砂耐磨性试验机 本附录规定了水泥胶砂耐磨性试验机的结构和技术要求。 
水泥胶砂耐磨性试验机由直立主轴和水平转盘及传动机构、控制系统组成。主轴和转盘不在同一轴 线上南宁市青秀区单体住宅楼屋面渗漏补漏补强防水施工方案，同时按相反方向转动，主轴下端配有磨头连接装置，可以装卸磨头。 
机器上装有必要的电器控制器，具有0～999转盘数字自动控制显示装置，其转数误差小 装有电源电压监视表及停车报警装置，电器绝缘性能良好，噪音小于90dB。 吸尘装置：随时将磨下的粉尘吸走。 
A.2.3机器上装有必要的电器控制器，具有0～999转盘数字自动控制显示装置，其转数误差小于1/ 转，并装有电源电压监视表及停车报警装置，电器绝缘性能良好，噪音小于90dB。 A.2.4吸尘装置：随时将磨下的粉尘吸走。 
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